2011全国化学博士后论坛论文


题目 (Title)
博士后姓名（博士后统一编号）
（工作单位、地址）
Email： xxx@xxx.cn
	
	

	摘要    本文通过多步反应制备了一种新型的、多层结构的、多功能的磁性纳米复合粒子, (Fe3O4@SiO2@Polymer). 纳米复合粒子内核是磁性Fe3O4纳米粒子, SiO2包裹在Fe3O4上能够使其稳定分散和保护其不被腐蚀氧化; 中间层是生物相容的聚天冬氨酸(PAsp)载药层; 最外层是亲水的聚乙二醇(PEG)稳定层. 磁性纳米复合粒子各层都是生物相容的, 利用静电作用将抗癌药物阿霉素(DOX)负载在磁性纳米复合粒子中, 通过PAsp的pH响应调节了DOX的释放速率. 
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1  引言 
   近年来, 磁性纳米材料由于其独特的物理性质在催化剂、磁共振成像、药物控制释放等方面的应用而受到人们的普遍关注[1~4]. 该材料主要是以铁氧化物为主, 包括有Fe3O4、钴铁氧体和钴铁合金等, 磁性纳米粒子容易团聚和腐蚀氧化[5], 从而影响了其应用.
………
2 实验部分
2.1  试剂与仪器……
2.2  嵌段聚合物PEG-b-PAsp的合成…..
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3 结果与讨论
3.1 嵌段聚合物PEG-b-PAsp的合成
嵌段聚合物PEG-b-PAsp是通过PEG-NH2引发BLA-NCA开环聚合(ROP), 碱性条件下水解去除苄醇而得到的. 图3为PEG-b-PBLA和PEG-b-PAsp的1H NMR谱图. 如图3所示: a为聚乙二醇主链亚甲基吸收峰, b为PBLA主链上次甲基吸收峰( = 4.29 ppm), c为PBLA侧链上亚甲基吸收峰( =2.66~3.14 ppm), d和e分别为侧链保护基亚甲基( = 5.02~5.16 ppm)和苯环吸收峰( = 7.27 ppm), 根据a和d核磁吸收峰的积分比可以得出产物为BLA的重复单元数为90. 由PEG-b-PAsp和PEG-b-PBLA的1H NMR谱图对比, 可以看出侧链保护基团的吸收峰完全消失, 说明聚合物已经完全水解, 产物为PEG114-b-PAsp90, 下标表示嵌段聚合物的重复单元数.
                                              图1  嵌段聚合物PEG114-b-PBLA90和PEG114-b-PAsp90的1H NMR谱图
………
4 结论
利用共沉淀法制备了分散均匀的磁性纳米粒子Fe3O4(6~8 nm); 生物相容的硅材料通过Stöber法和溶胶凝胶过程对Fe3O4进行包覆, 得到Fe3O4分散性良好、核壳结构的Fe3O4@SiO2
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